
Бумага офсетная ЭКО
НПАО «Светогорский ЦБК»
ТУ 17.12.14-002-0253497-2022

АО "Балтийская целлюлоза" 

197136, Санкт-Петербург

ул. Подковырова, 16/65 лит.  А пом. 5H
Тел.: +7(812)320-28-70

www.baltcell.ru

ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ НОРМА МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Масса бумаги площадью 1 м2, г 65,0±2,0 
70,0±2,0
75,0±2,0 
80,0±3,0

ГОСТ ИСО536

Плотность, г/см3 0,73-0,80 По ГОСТ Р ИСО 534

Разрывная длина в машинном направлении, км, не 
менее 5,0 По ГОСТ ИСО 1924-1

Непрозрачность, %, не менее
65г
70г
75г
80г

92
92
92
93

По ГОСТ 8874 и 5.4 
настоящих технических 

условий

Поверхностная впитываемость воды при 
одностороннем смачивании (Кобб 60), г/м², 
не более

30
По ГОСТ 12605 и 5.3 

настоящих технических 
условий

Белизна, %, не менее 60
По ГОСТ 30113 и 5.4. 

настоящих технических 
условий

Содержание золы, %, не менее 60
По ГОСТ 7629 и 5.5. 

настоящих технических 
условий

Прочность поверхности при выщипывании
восковыми брусками, номер воскового бруска, не 
менее

14 По ГОСТ Р 55083

Влажность, % для бумаги в рулонах 4,6±0,7 По ГОСТ ИСО 287

http://www.baltcell.ru/
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